
DN węża 
[mm]

Średnica 
tulejki
/mm/

Srednica po 
zaciśnięciu 

/mm/

10 26 22,4
12 30 26
16 33 29,6
19 38 33,7
25 46 41,4

Wąż 2ST/4SP
Skórowanie zewnętrznej warstwy 

gumy do oplotu metalowego


